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facilitard a terceros informacion relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante.

¥ . Y
La informacion contenida en este Informe de Clasificacién tiene cardcter confidencial, por lo que el La oz;&t{)}ff\c{no

The information held in this Classification Report is a confidential nature, meaning the Laboratory shall not provide information

El presente Informe de Clasificacion no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito z”ﬁ}
report fo third parties, except with the authorisation of the Applicant.

Itis not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory’s written approval.
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1.- OBJETO DEL INFORME - AIM OF THE REPORT

Este Informe de Clasificaciéon define la clasificacion de la Reaccion al Fuego asignada al producto de
poliéster reforzado con fibra de vidrio y acabado gel coat de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Clasificacién en funcion del
comportamiento frente al Fuego de productos de construccion y elementos para edificacion. Parte 1.
Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de Reaccion al Fuego™.

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product family of polyester reinforcement with glass

fibre and gel coat finished in basis of the procedures established on UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 Fire classification of
construction products and building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

2.- DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACION
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1.- GENERAL- GENERAL

El producto definido por el solicitante como “GLASLINER (TIPO A — FR)” se define como
poliéster reforzado con fibra de vidrio v acabado gel coat segin la especificacion tcéenica
correspondiente,

The product defined by applicant as "GLASLINER (TIPO A - FR)" is defined as polyester reinforced with glass fibre
and gel coat finished according to technical specification corresponding.

2.2.- DESCRIPCION - DESCRIPTION

El producto estan completamente descritos en el informe de ensayo en el que sc basa estd
clasificacion. Dicho informe se identifican en el capitulo 3 del presente informe.

The product is fully desciibed on the test report is based on. This report is indicated on chapter 3 of the present report.
3.- INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA
CLASIFICACION,
REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION.

3.1.- ENSAYOS — TESTS

Informes de ensayo — Test reports

Laboratorio emisor  Solicitante Informes Norma de ensayo Condicion final de uso
Issuer laboratory _ Applicant ___ Reports __ Teststandard ___ Ind use application
AFITI-LICOF N°:2048T10 UNE-EN Revestir, proteger y
Pol. Ind. Sta. M?* de i 13823:2002 decorar el sustrato
Benquerencia : e ; sobre el que se
C/ R(io Estenilla, s/ F. SIeL. 0#19 jul-10 aplique !
45007-TOLEDO el i L) Coating, protecting and

F ensayo: 07-jun-10

Test date: 07%-Jun-10 decorating the substrate

on which is applied

Q.

Organismo notificadoi

n® ; F ensayo: 07-jun-10 [UNE-EN ISO
Notified body Nr: Test date: 07%-Jun-10 11925-2:2002
1168
DOCUMENTO FIRMADO
DoCURSAT SENED Do
El presente Informe de Clasificacion no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio. Pagina 3 de 6
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Resultados de ensayo — Test results

Informe de ensapo n*

Test report nr 2048710
Resultados
Results
Media de
) Namero | parametro | Parametros que se
Método de ensayo Parimetro de continuo (m) |tienen que cumplir
Test method Parameters ensayos Continuous | Compliance with
Nr. test | parameter mean | parameters
(m)
No aplicable No aplicable
FIG W/, ) :
RAozwm (WF) Non applicable Non applicable
o No aplicable
F ICIRAO,_[_N“ (W/S) l 00,8 ]. Non appﬁcabfe
- No aplicable Si 0 No
o
S Non applicable |1 Yes L1 No
UNE-EN 13823:2002, |THR T No aplicable
SBL R M) l B8 Non applicable
SMOGRA (m?/s?) 68,53 No aplicable
Non applicable
e 2 No aplicable
[SPeuo () 3754 Non applicable
Gotas/ particulas en llamas No aplicable |0 Si No
Drops / Particles flamed Non applicable |0 Yes No
Resultados
Results
Media de
Nimero parimetro | Parametros que se
Método de ensayo Pariametro de continuo (m) | tienen que cumplir
Test method Parameters ensayos Continuous | Compliance with
Nr.test | parameter mean | parameters
(m)
UNE-EN ISO 11925-2:2002,
Exposicion =30 s F. <150 No aplicable [ Si O No
Esposured =30 s 2= T | Non applicable  [[X] Yes [ No
Gotas/particulas en llamas iﬂﬁl{lrzmamm delpapelide Noaplicable |0 Si X No
D icles fi i
rops / Particles flamed e S Non applicable |1 vYes [XI No

4.- CLASIFICACION Y CAMPO DE APLICACION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1.- NORMA DE CLASIFICACION — CLASSIFICATION STANDARD

La clasificacién de la reaccion al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la
norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard. »\\

C
LMENTE

Ll presente Informe de Clasificacion no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 4 de 6
Itis not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory's written approval. Page 4 of 6



A A F |T‘ Informe de C'lasi.ﬁcacién n° 2048T10-2
d. U LICOF Classification Report Nr
- CLASIFICACION - CLASSIFICATION

El producto “GLASLINER (TIPO A — FR)” de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
acabado gel coat presenta la siguiente clasificacion:

Product "GLASLINER (TIPO A - FR)” of polyester reinforced with glass fibre and gel coat finished reaches the
following classification:

Clasificacién de la Reaccién al Fuego — Reaction fo fire classification

| Comportamiento al Fuego | " Produccién de humo Gotas inflamadas
 Firebehaviour ______Smoke production | ____Flaming droplets
C | 5 | B a0 |
5 C-s3,d0

4.3.- CAMPO DE APLICACION — FIELD OF APPLICATION

Segin lo establecido en la norma EN 13238:2010 el producto “GLASLINER (TIPO A- FR)”
tienen el siguiente campo de aplicacion.

According to EN 13238:2010 standards the product “GLASLINER (TIPO A — FR)" has the following field of application.
La clasificacidn obtenida sigue siendo valida para las siguientes variaciones en las caracteristicas de
las muestras, sin que la realizacion de estas modificaciones suponga la ejecucion de nuevos
ensayos.

Classification obtained is valid for the following sample's characteristic varations, without the need of further testing.

Caracteristica/Propiedad ~ Variacion permitida

Characteristic/Property Range allowed
- Tipo de producto Poliéster reforzado con fibra de vidrio y acabado gel coat.
Type of product Polyester reinforced with glass fibre and gel coat finished

Cistrate s Sustratos de placa de yeso laminado con densidad igual o

Substrate superior a 525 kg/m’.
° Gypsum plasterboard substrate with density equal or upper than 525 kg/m?

»  Sustratos con una euroclase Al 6 A2-s1,d0.
Substrates with a euroclass A1 or A2-s1,d0

5.- LIMITACIONES - LIMITATIONS
Este informe no representa ninguna aprobacion de tipo ni certificacion del producto.

This document does not represent type approval or certification of the product

Toledo, 09 de julio de 2010
Toledo, 09 of July of 2010

i ’)ﬂ‘i|’m| /m?mﬂf—) 3 .*\

[[U[Jjﬁ JM ’1?\ /. ?@f - = :)" :“;"(K. e :

Fdo / Signed: Diana Luengo Rojo
Director Técnico del LICOF

Technical Director of LICOF de Reaccion al Fuego

TGChnjcal D”‘eCtor Of ]f]f.UMLNIO F !k‘f\.“l\[ (8]
Reaction to Fire Laboratory’  biciiatmenre
El presente Informe de Clasificacion no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio, Pagina 5 de 6
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Center for Fire Testing and Research

Aspciacién para el Fomento de la Invesligacion y la Tecnologia de 1a Sequiidad conla Incendios
Association for the Promolion of Research and Fire Safely Technology

Tomas de la Rosa Sanchez, Director General de
AFITI manifiesta;

« Que AFITI (Asociacién para el Fomento de la
InvestigacionylaTecnologiadelaSeguridad contra
Incendios), es una entidad sin animo de lucro y
declarada de Utilidad Publica por el Consejo de
Ministros, en su reunion de fecha 27 de enero de
1995,

« Que la titularidad del LICOF (Centro de Ensayos e
Investigacion del Fuego) es del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, R.D. 1614/1985 vy
O.M.de 21 de mayode 1991, correspondiendo, por
convenio, lagestion a AFITI.

» Que AFITI es miembro espafiol del Grupo de
Interés Econémico Europeo EFECTIS.

» Que LICOF es el Centro de Ensayos e Investigacion
del Fuego correspondiente a la Unidad Técnica
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditacion
(ENAC), para actuar al amparo de los expedientes
de ENACNn 41/LEIO4yn 41 /LE204,

Informe de Clasificacion n®

Classification Report Nr 2048T10-2

MINISTERIO
Y DE INDUSTRIA, TURISMO
L Y COMERCIO

MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE

Tomas de la Rosa Sanchez, General Manager of
AFITl declares:

« That AFITI (Association for the Promotion of
Research and Fire Safety Technology), is a non
profit-making association and was declared
Association of Public Utility by the Spanish Cabinet
on27thjanuary 1995.

« That the ownership of LICOF (Centre for Fire
Testing and Research) is of Ministry of Industry,
Tourism and Trade, by R.D. 1614/85 and O.M. on
21st may 1991, corresponding, by agreement, the
managementto AFITI.

o That AFITlis member of the European Economical
Interest Grouping EFECTIS.

« That LICOF is the Fire Testing and Research Center
corresponding to the Technical Unit of Test
accredited by the National Accreditation Body
(ENAC), to act under files Nr. 41/LE104 and Nr.
41/LE204.

ull

Fdo./Signed: Tomas de la Rosa Sanchez
Director General /General Manager

Reconocimientos / Acreditaciones: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, MINISTERIO DE FOMENTO, ENAC, IMO
Recagnition / Accreditation: y \/KF-AEAI / MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE, MINISTRY OF PUBLIC WORKS,

ENAC, IMO & VKF-AEAL

Organismo Notificado: ORGANISMO NOTIFICADO A LA COMISION EUROPEA CON EL N° 1168/ NOTIFY BODY TO
Notify Body: THE EUROPEAN COMMISSION WITHNR. 1168.

Miembro de: AEC, AELAF, AENOR, ASELF, AIDICO, EFECTIS, EGOLF, ENAC, & NFPA,

Member of:

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8

HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Rio Estenilla, s/n - P.I. Sta. M? de Benquerencia

CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 944
+34 901 706 58

licof@afiti.co \v
www.afiti.c

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DOCUMENT SIGNED DIGITALLY
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